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MATERIALES:

HORMIGON ARMADO (Bases, Pilares y Vigas)
Hormigon C20 Resistencia Caracteristica fck = 20MPa
a los 28 dias en probetas cilindricas normalizadas.

Acero ADN 500. Tension de fluencia convencional
fyk = 500MPa y tension de rotura fuk = 550MPa.

Solo para estribos Acero ADN 240. Tension de fluencia
convencional fyk = 240MPa y tension de rotura
fuk = 360MPa.
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