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NOTA:

Terminacién Hormigdn visto sin rebarbas ni oquedades

CALIDAD DEL HORMIGON ARMADO

HORMIGON C-200

Para la estructura de 200Kg/cm?2. de resistencia media y 130 Kg/cm2. de resistencia caracteristica a la
compresién a los 28 dias en cilindros normalizados.
Dosificacion sugerida : 1 bolsa cemento Portland

31/2 tachos arena

7 tachos pedregullo

11/2 tachos agua

CALIDAD DE ACERO

TODO EL ACERO ES TRATADO de 4200Kg/cm2. de tension de fluencia convencional y 5000Kg/cm2. de tension
de rotura a la fraccion indicado COMO "@" salvo @ 6 que serd estructural.

TERRENO

Tensién admisible: G >1 Kg/cm.
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PROYECTO BASE P/TRANSFORMADOR
HASTA 10 TONELADAS (UC29134)
CONTIENE Ne PLANO ESCALA
VIGAS Y CORTES 192-t 1/20
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