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CAPITULO I: OBJETO

El objeto de la presente licitacidén concertada es el suministro de
barras redondas de hierro y acero para la construccidén, de acuerdo a las
siguientes cantidades estimadas de consumo:

Item | Cédigo Descripcién Cantidad (Ton.)
89732 | BARRA SECC CRC HO AL
1 220 MM6xMT6 >0
5 89734 | BARRA SECC CRC HO AL 1
220 MM8xMT6
90080 | ROLLO SECC CRC HO AL
220 MM6
89735 | BARRA SECC CRC AC
ADM/ADN 500 MM6MT12
89736 | BARRA SECC CRC AC
ADM/ADN 500 MM8MT12
89737 | BARRA SECC CRC AC
ADM/ADN 500 MM10XMT12
89742 | BARRA SECC CRC AC
/ ADM/ADN 500 MM12XMT12 80

89738 BARRA SECC CRC AC

35

8 ADM/ADN 500 MM14XMT12 130
9 89739 BARRA SECC CRC AC 450
ADM/ADN 500 MMI16XMT12

89740 BARRA SECC CRC AC
10 85

ADM/ADN 500 MM20xMT12

11 89741 BARRA SECC CRC AC 1
ADM/ADN 500 MM25xMT12

UTE, a su solo criterio, podrd modificar las cantidades estimadas,
durante la vigencia del contrato, siempre y cuando no sobrepase el monto
total de la compra.

El material serd entregado a medida que se solicite, de acuerdo a
lo indicado en las Condiciones de Entrega.
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CAPITULO II: CONDICIONES GENERALES

El suministro estard en un todo de acuerdo con el presente Pliego
de Condiciones Particulares y con el Pliego de Condiciones Generales para
Adquisiciones (Parte II)y Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales
para los Contratos de Suministros y Servicios no Personales en los
Organismos Publicos (Parte III).

UTE podrd dejar sin efecto la presente licitacién en cualquier
instancia del procedimiento previa a la adjudicacidén sin que por ello
incurra en responsabilidad de tipo alguna.

1 FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.
1.1 Antecedentes del oferente

Se requiere que los oferentes hayan realizado satisfactoriamente
suministros similares al de la presente licitacidén en los ultimos tres
afios. Para acreditar los mismos, deberdn presentar en la oferta una lista
de clientes, fechas, cantidades suministradas, teléfono y persona de
contacto.

En cuanto a suministros similares nos referimos a barras de acero
como las que se solicitan en el listado del Capitulo I y cantidades
similares a lo solicitado, en los ultimos 3 afios.

1.2 Material informativo y muestra

Deberd adjuntarse a la oferta material informativo relativo al
material ofertado y certificados de ensayos del material por parte del
fabricante que acrediten el cumplimiento de las condiciones técnicas
exigidas en el presente pliego.

1.3 Forma de cotizacién

El acero se cotizard por tonelada puesto sobre camién en el local
de UTE de Camino Ariel 5522 esquina Confederada, Montevideo.

S6lo se aceptarédn ofertas que coticen en condiciones plaza y por la
totalidad de los Items.

Las mismas deberan ser presentadas a precios firmes en moneda
nacional o délares estadounidenses.

Item Descripcién Cantidad | Moneda Precio Total
Estimada Unitario (sin IVA)
(Ton) (sin IVA)
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1) BARRA SECC CRC HO AL 50
220 MM6xMT6

2) BARRA SECC CRC HO AL 1
220 MM8xMT6

3) ROLLO SECC CRC HO AL 10
220 MM6

4) BARRA SECC CRC AC 1
ADM/ADN 500 MM6EMT12

5) BARRA SECC CRC AC 1
ADM/ADN 500 MM8MT12

6) BARRA SECC CRC AC
ADM/ADN 500 35
MM10XMT12

7) BARRA SECC CRC AC
ADM/ADN 500 80
MM12XMT12

8) BARRA SECC CRC AC
ADM/ADN 500 130
MM14XMT12

9) BARRA SECC CRC AC
ADM/ADN 500 450
MM16XMT12

10) BARRA SECC CRC AC
ADM/ADN 500 85
MM2 0xMT12

11) BARRA SECC CRC AC
ADM/ADN 500 1
MM25xMT12

TOTAL (Ton) 844

1.4 Alternativas

No se tendrdn en cuenta propuestas cuyos didmetros o condiciones
técnicas no sean las indicadas en el presente Pliego.

1.5 Garantia de mantenimiento de oferta

De acuerdo a lo establecido por el Art. 64 del TOCAF, si la suma
de los items cotizados en la oferta, por la totalidad del contrato,
por todo concepto, incluyendo impuestos, resultara inferior a $
11.012.000,00 (monto de la licitacidén Abreviada sin ampliar), no
corresponde depositar garantia de mantenimiento de oferta.

En caso de que la totalidad de su oferta supere el monto
indicado precedentemente (impuestos incluidos), el proponente podré
optar por depositar una garantia de mantenimiento de oferta por un
monto de $ 535.000,00 o ampararse en lo dispuesto en el literal B2)
del Punto 11.2 de la Parte II del Pliego de Condiciones.

2 ESTUDIO DE LAS OFERTAS

SUBGERENCIA FABRICA PARTE I Hoja Nro. 4 de 8
ELEMENTOS HORMIGON ARMADO



U Ue PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

2.1 Condiciones Generales

A los efectos de evaluar la admisibilidad de las ofertas, se
considerara el cumplimiento de todos los requerimientos establecidos
en el presente pliego.

Luego de efectuado el analisis de las ofertas, atendiendo al
cumplimiento sustancial de los requerimientos de este pliego, la
conformacién de precios se realizard de acuerdo al monto que surge de la
Tabla de Precios incluida en el punto 1.3 con las cantidades estimadas.

2.2 Condiciones de Rechazo

UTE rechazara automaticamente las ofertas de acuerdo a lo establecido
en el numeral 13.1 estudio de ofertas de las Condiciones Generales Para
Adquisiciones de Suministros y Servicios (Parte II del Pliego de
Condiciones) .

3 ADJUDICACION

UTE adjudicard el monto total que surge de la Tabla de Precios de
la oferta seleccionada.

4 PLAZO DEL CONTRATO

El contrato comenzard luego del vencimiento del plazo establecido
en el punto 18.1 de la Parte II del Pliego de Condiciones.

La contratacidén tendrd vigencia hasta que se agote el monto
adjudicado o que transcurra 1 afio de la fecha de vigencia de la presente
contratacidén, lo que ocurra primero.

5 CONDICIONES DE ENTREGA

Las Dbarras deberdn ser totalmente rectas, sin curvaturas ni
torceduras, en atados de facil manejo flejados de modo de mantener el
orden de los mismos.

Cada atado, deberd tener una chapa en la que se indique en forma
indeleble, el fabricante, el didmetro nominal de las wvarillas y el peso
del atado.

El material deberd ser entregado en Camino Ariel 5522, esquina
Confederada, Montevideo, entre las horas 6 y 12, previa coordinacidn
telefdnica al 2359 7071.
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5.1 Aceptacion del material

Para aceptar la partida UTE podra realizar ensayos de recepciédn, en
el laboratorio del fabricante, en su propio laboratorio o en el de un
tercero.

El muestreo, las inspecciones y la recepcidn se realizaran de acuerdo
a lo indicado en las normas UNIT 968, UNIT 843 o UNIT 34 segun el acero
de que se trate.

Los instrumentos utilizados para la realizacién de los ensayos de
recepcidén deben estar calibrados, con un certificado emitido con menos de
2 afios de antigiiedad.

En caso de incumplimiento de las condiciones establecidas en este
pliego, el material serd rechazado, aun cuando el mismo ya haya sido
descargado en Fébrica, corriendo por cuenta del adjudicatario los cargos
de flete y demds, ocasionados por el rechazo.

5.2 Plazo de entrega

Para cada entrega UTE emitird un documento “Comunicacién Pedido
Contra Contrato Marco” con las cantidades y didmetros a entregar que
remitird al adjudicatario via correo electrédnico.

Recibido este documento por el adjudicatario los plazos de entrega
seran los siguientes:

a - los aceros de diadmetro estédndar seran entregados en
un plazo comprendido dentro de los 5 dias hédbiles subsiguientes
de efectuada dicha comunicacién.

b - el acero no estédndar, didmetro nominal 14 mm, seran
entregados dentro de un plazo que los oferentes propondran en
sus ofertas, no siendo el mismo superior a 20 dias hébiles.

5.3 Pago

El pago se realizard mediante transferencia electrénica de fondos, de
acuerdo a lo establecido en el punto 28.1 de las condiciones generales
para adgquisiciones de suministros y servicios (Parte II del Pliego de
Condiciones), luego de verificar las condiciones requeridas segun lo
estipulado en el punto 5.1 Aceptacién del Material del Capitulo II del
Pliego de Condiciones Parte I.
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CAPITULO lll CONDICIONES TECNICAS

a) Para los items 1, 2 y 3 el hierro deberd cumplir ademds de lo
establecido en la Norma UNIT 34:95 los siguientes aspectos:

e No se admitirén barras ovaladas pero si habrd una tolerancia de +0,
- 0.5 mm en el didmetro.

e Serd condicidén de rechazo el contenido de capas de 6xido adherido
que impidan la soldabilidad de material tal cual se entregue. Esta
condicidén es necesaria para el procedimiento de soldadura de punto
al que las barras son sometidas.

e Para los items 1 y 2, dado que se requieren barras rectas sera
condicién de rechazo las torceduras o imperfecciones que impidan
durante la inspeccidén del lote que las barras puestas sobre un piso
plano giren sobre si mismas sin dificultad.

b) Para los items 4 a 11 los aceros deberdn cumplir la Norma UNIT
968:95 o UNIT 843:95, clasificadas como grado ADM 500 de la norma UNIT
968, o grado ADN 500 de la norma UNIT 843.
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